PB1501-18

Priflabor Keramik & Stein
Klaus Rapp

FriedenstraRe 18a
D-81671 Miinchen

Tel.: +49 (0)89 464014
Email: mail@pkus-rapp.de

PRUFBERICHT

Nr. 9075 /19 vom 18.02.2019

Priifung von Bodenbeldgen
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51097: 1992-11
Nassbelastete BarfulRbereiche; Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Auftraggeber: Marazzi Deutschland GmbH

Anschrift: LindwurmstraRRe 114, 80337 Miinchen

Auftragsdatum: 15.02.2019

Probenahme: Auftraggeber; Formatierung: PK&S

Priifgegenstand: Keramische Platte Gruppe Bla GL, Marke: RAGNO, Serie PATCH, Format
30x60 cm und 60x60 cm

Produktnorm: EN 14411 - Anhang G, Gruppe Bla GL

Eingang des Priifgegenstands: 15.02.2019

Probennummer: 19/019

Fugenbreite des gepriiften

Bodenbelags: 2 mm

Prifdatum: 15.02.2019

PRUFERGEBNIS:

1.  Mittlerer Neigungswinkel: 18°

2. Bewertungsgruppe: A+B

Zuordnung der Bewertungsgruppen:

Mittlerer Neigungswinkel: >12° A

Mittlerer Neigungswinkel: >18° B

Mittlerer Neigungswinkel: 224° C
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Priiflabor. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in \\@ZC oSN
der Urkundenanlage D-PL-20644-01-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Die Priifergebnisse beziehen sich % (( DAKKS
ausschlieRlich auf die untersuchten Priifmaterialien. Der Priifbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. f’/////\%\: A\ Deutsche
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Eine gekiirzte oder auszugsweise Veroffentlichung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung. D-PL-20644-01-00




